
ชนิดตัวอย่าง รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณ วิธีทดสอบ อัตราค่าบริการ

เส้นลวด สังกะสีอาบผิวเหล็ก 35 ซม. 3 ช้ิน กรมทางหลวง, 850                              

DH-T501/1975

ราวเหล็ก 3x3 น้ิว สังกะสีอาบผิวเหล็ก ตัดหัวท้ายอย่างละ 10 ซม. กรมทางหลวง, 1,350                            

DH-T501/1975

ราวเหล็ก 2 x 2 น้ิว สังกะสีอาบผิวเหล็ก ตัดหัวท้ายอย่างละ 10 ซม. กรมทางหลวง, 1,250                            

DH-T501/1975

อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบเส้นลวด


